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2. Sistemul de prelucrare ZET 

Elementele prelucrate sunt executate din table care 

posedă o paletă identică de straturi de acoperire 

şi de culori precum şi ţiglele din tablă, tablele 

trapezoidale şi panourile de acoperiş produse de 

noi.

Prelucrări standard cu dimensiunile 2 m 
lungime şi 0,5 mm grosime. Prelucrări 
nestandard pînă la lungimea de 8 m  
şi pînă la grosimea de 2 mm.
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Elementele prelucrate sunt executate din table care 

posedă o paletă identică de straturi de acoperire 

şi de culori precum şi ţiglele din tablă, tablele 

trapezoidale şi panourile de acoperiş produse de 

noi.

Prelucrări standard cu dimensiunile 2 m 
lungime şi 0,5 mm grosime. Prelucrări 
nestandard pînă la lungimea de 8 m  
şi pînă la grosimea de 2 mm.
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3. Recomandări generale    

Transportul

Depozitare

Tăierea tablei  

 Întreţinerea  

Tigla modulară ZET este livrată pe paleţi euro nereturnabili. Nu este necesar un 
transport specializat pentru livrarea materialului comandat. Cu toate acestea, trebuie 
să se asigure că materialul nu este deteriorat în timpul transportului prin mişcarea 
liberă a coletului. Modulele uşoare permit, de asemenea, transportul la locul de 
asamblare (de exemplu, pe scări), care poate fi realizat de o singură persoană fără  
a fi nevoie de echipament specializat.

Placile modulare ZET trebuie să fie depozitate în încăperi de depozitare uscate şi 
ventilate. În cazul depozitării mai lungi, stivele trebuie aşezate pe o suprafaţă înclinată, 
astfel încât umiditatea care se acumulează între foi să se evapore sau să se scurgă. 
Distanţa dintre pachetul depozitat şi sol trebuie să fie de cel puţin 14 cm. Perioada de 
valabilitate maximă a produsului este de 6 luni de la data fabricaţiei. Cu toate acestea, 
după 2 săptămâni de la data producerii, îndepărtaţi folia în care este ambalat paletul  
cu foi, aceasta va asigura circulaţia aerului între foi. 
Important - apariţia daunelor de suprafaţă pe panourile metalice ca urmare a 
umidităţii acestora va respinge revendicările care decurg din reclamaţie.

Este inacceptabil să se folosească unelte pentru tăierea foilor metalice care 
provoacă un efect termic (creşterea bruscă a temperaturii), de exemplu, un polizor 
unghiular. Acest lucru cauzează deteriorarea acoperirilor organice şi din zinc, după 
care începe procesul de coroziune, care este accelerat prin topirea piliturii fierbinţi 
în suprafeţa foii. Foarfece electrice Nibbler  sau foarfece de mână sunt unelte 
adecvate în acest scop.    

Notă - una dintre condiţiile garanţiei este protecţia prin lăcuire a marginilor 
goale ale foilor de tablă acoperite.

În caz de deteriorări a acoperirii cauzate în timpul transportului, asamblării şi 
prelucrării, acestea trebuie tratate cu lac exact la locul deteriorarii, curăţând 
anterior suprafaţa de murdărie şi grăsime. Pe marginile tăiate neprotejate cu lac, 
acoperirile se pot destratifica. Acesta  este un fenomen natural şi nu constituie 
temei pentru reclamaţii. Se recomandă controale anuale ale acoperişului pentru 
a efectua lucrările de conservare necesare. 
 
Înainte de a începe munca, nu uitaţi să notaţi numărul de serie a unei 
dintre foi. Acest lucru este necesar pentru a completa formularul de 
garanţie.

Ţiglele metalice modulare ZET pentru acoperiş pot fi utilizate pe 
acoperişurile cu un unghi de înclinare de cel puţin 9o. 



FIG.1

FIG.2
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4. Pregrătirea construcţiei

a = b

Ţigla metalică modulară ZET trebuie 
montată pe o suprafaţă pregătită în mod 
tradiţional, folosind şipci şi contraşipci. 
Montarea şi pregătirea suprafeţei trebuie 
făcută conform regulilor profesiei de 
constructor de acoperişuri. Este foarte 
important să vă amintiţi să asiguraţi 
ventilaţia la streaşină şi coamă. În timpul 
montării ZET Roof şi ZET Look este 
necesară utilizarea Elementului Universal 
de Ventilaţie (fig. 2) Acesta îndeplineşte, 
de asemenea, funcţia de profil de 
pornire. Înainte de a începe montarea 
ţiglei modulare ZET trebuie verificată 
panta acoperişului. Gradul de înclinaţie 
al acoperişului nu poate fi mai mic de 9 
grade.

a b

Tratamentul universal pentru ventilaţie 
trebuie instalat prin orificiul de montare 
pe nivelul de jos al prelucrării. Şuruburile 
trebuie conduse prin orificiul pilot mai 
mare aflat pe nivelul superior, aşa cum  
se observă în secţiunea alăturată.



FIG.5

FIG.4
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Datorită construcţiei foilor de tablă 
cu profil „Z”, nu este voie să scoateţi 
următoarele foi din ambalaj prin ridicarea 
lor direct în sus. Înainte de a le ridica, 
acestea trebuie uşor împinse câţiva 
centimetri în faţă. Această acţiune trebuie 
efectuată delicat şi cu multă atenţie, 
pentru ca adânciturile de montaj să 
nu zgârie foaia de dedesubt în timpul 
transferului lor pe palet.

5. Închizătoare de tip „Z”

ZET este o ţiglă metalică modilară 
simetrică.
Este echipată cu închizătoare de tip „Z”, 
ce compensează tensiunea din tablă. 
Această soluţie elimină nevoia de a prinde 
foile de tablă cu şuruburi, fapt ce reduce 
costurile de montare şi face ca montarea 
să poată fi efectuată mai rapid.

Simetria profilului ZET Roof oferă, de 
asemenea, un grad sporit de comoditate 
în timpul montării, mulţumită foile pot 
fi instalate în orice direcţie. Alegerea 
direcţiei de montare poate fi dictată, de 
exemplu, de motive estetice. În plus, 
atunci când se utilizează un anumit profil 
în zone cu rafale puternice de vânt, 
direcţia îmbinărilor longitudinale ale foilor 
poate fi adaptată la direcţia acestora. În 
acest caz, trebuie însă să ne amintim, 
vectorul de acoperire al stratului de 
acoperire să fie opus direcţiei din care 
bate, cel mai des, vântul. Un astfel de 
aranjament creşte semnificativ rezistenţa 
stratului de acoperire la rafale puternice.

Centura  
de jgeab Prelucrarea  

universală  
de ventilare

Bandă pentru 
streaşină Folie / membrană 

permeabilă la aburi Şipcă

Contraşipcă

Căprior

FIG.3
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FIG.7

6. Spaţierea şipcilor ZET Roof

Executantul trebuie să depună toate 
eforturile şi să lucreze cu precizie atunci 
când îmbină şi pregăteşte acoperişul 
pentru montarea ţiglei metalive ZET 
Roof. Este esenţială şi are o influenţă 
esenţială asupra efectului final, măsurarea 
exactă a şipcilor. Cea mai importantă este 
distanţa dintre şipcile principale, care 
trebuie să fie de 350 mm.
În acelaşi timp, distanţa dintre marginea de 
jos a primei şipci şi marginea de sus a celei 
de a doua şipci din partea streaşinei trebuie 
să fie de 340 mm (conform fig. 7).

a = 340 mm
b = 350 mm
lăţimea şipcilor  40 x 50 mm

b 

a 

b 

b 

FIG.6
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În timpul asamblării este foarte 
important să împingeţi foile pe cât 
posibil la îmbinare, astfel încât să nu 
existe niciun joc în încuietoarea „Z”.

7. Ordinea montării foilor ZET 
Roof
Modul corect de montarea ţiglei 
modulare ZET Roof îl constituie aşa 
numita montare decalată, în care 
rândurile următoare de ţiglă sunt decalate 
unele faţă de altele. Această soluţie 
este posibilă mulţumită simetriei foilor. 
Avantajul acestui tip de montare este lipsa 
punctelor de contact ale celor 4 fâşii. În 
plus, liniile de îmbinare longitudinale nu 
apar în aceleaşi locuri, obţinându-se astfel 
un efect estetic superior al acoperişului. 
Montarea corectă (ordinea de aşezare), 
în cazul instalării foilor din partea dreaptă 
este prezentată în fig. 8.

FIG.8

8. Montajul ţiglei metalice 	
     modulare ZET Look

La montarea ţilei metalice modulare ZET 
Look se recomandă utilizarea unor şipci 
cu lăţimea de 8 cm. 

Este esenţială şi are o influenţă esenţială 
asupra efectului final, măsurarea exactă a 
şipcilor. Cea mai importantă este distanţa 
dintre şipcile principale, care trebuie să 
fie de 350 mm. În acelaşi timp, distanţa 
dintre marginea de jos a primei şipci şi 
marginea de sus a celei de a doua şipci 
din partea streaşinei trebuie să fie de 400 
mm (în conformitate cu fig. 9).

FIG.9
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FIG.10

FIG.11

FIG.12

Montăm profilurile de pronire pe prima 
şipcă de pe elementul de streaşină din 
partea de sus, după cinci pe fiecare foaie 
(fig. 11). Ele elimină pasul profilelor de 
ţiglă metalică şi, înainte de toate, permit 
montarea corectă a foii. Lăţimea primei 
şipci trebuie aleasă în funcţie de metoda 
de instalare şi de tipul cârligelor sistemului 
de jgheaburi, dar lăţimea acestuia nu 
trebuie să fie mai mică de 8 cm. 

La asamblarea profilelor, aveţi grijă 
deosebită, ca acestea să se afle toate 
într-o linie uniformă (montare în linie). 
Sunt suficiente două şuruburi pentru 
montarea unui profil de pornire.
Acestea trebuie montate cu şuruburi 
cu cap plat pentru a permite instalarea 
Elementului de Ventilaţie Universal. La 
instalarea profilelor de pornire, luaţi în 
considerare faptul că acestea trebuie să 
agaţe foaia în mijlocul primei nervuri de 
profil inferioare (fig. 12). Distanţa de la 
axă la axa undei este de 230 mm. 
Pe de altă parte, distanţa dintre marginea 
Elementului de Ventilaţie şi îndoitura 
profilului de pornire trebuie să fie 
de 20 mm, ceea ce corespunde cu 
adâncimea undei de tablă.

Sorţ streaşina I

Prelucrarea  universală  
de ventilare

 Profil de pornire pentru ZET Look

Bandă pentru 
streaşină

20 mm

230 mm

Şipcă

Contraşipcă
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Glisăm foaia peste sistemele de prindere 
şi o înşurubăm pe şipcă, în locul orificiilor 
de montare pregătite la capătul foii, 
conform figura 14, cu ajutorul unei 
piuliţe magnetice, al unei şurubelniţe 
cu acumulator sau a unui burghiu. 
Nu trebuie îndoite foile de tablă 
cu orificiu de montare înainte de 
introducerea şurubul. În primul rând, 
introduceţi şurubul în tablă, apoi 
răsuciţi-l cu o şurubelniţă, astfel încât 
împreună cu şurubul să se prindă 
bara.
Fixaţi foile de ţiglă metalică ZET Look pe 
şipci cu şuruburi de 4,8 x 35 mm. Se vor 
folosi 5 pentru o foaie.

Modul corect de montarea ţiglei 
modulare ZET Look îl constituie aşa 
numita montare decalată, în care 
rândurile următoare de ţiglă sunt decalate 
unele faţă de altele. Această soluţie 
este posibilă mulţumită simetriei foilor. 
Avantajul acestui tip de montare este lipsa 
punctelor de contact ale celor 4 fâşii. În 
plus, liniile de îmbinare longitudinale nu 
apar în aceleaşi locuri, obţinându-se astfel 
un efect estetic superior al acoperişului. 
Montarea corectă (ordinea de aşezare), 
în cazul instalării foilor din partea dreaptă 
este prezentată în fig. 13.
Este corectă, de asemenea, montarea 
continuă a foilor, una după cealaltă.

FIG.14

FIG.139. Ordinea de montare a foilor  	
      ZET Look
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FIG.16

FIG.17

11. Montarea coamelor

Ţiglele metalice modulare ZET sunt 
oferite împreună cu coame, a căror 
structură şi distanţare a nervurilor 
corespunde exact cu structura foilor 
de ţiglă metalică. Acest lucru permite 
menţinerea unui caracter estetica superior 
al acoperişului. Şipca de coamă trebuie 
instalată pe suporturi de sprijin pentru 
a asigura continuitatea spaţiului de 
ventilaţie a acoperişului.

Coamele se fixează cu şuruburi scurte de 
4,8 x 20 mm „foaie cu foaie”
în fiecare a doua creastă a undei folosind 
anterior o bandă de coamă sau a unei 
garnituri profilate.

Ventilaţie de acoperiş

FIG.1510.  Tăierea foii la coşul de fum

Tăierea foii la burlanul coşului de fum 
trebuie făcută pe linia coşului, fapt ce va 
asigura caracterul estetic al finisajului.

Pentru etanşarea burlanului coşului de 
fum, recomandăm utilizarea unei garnituri 
expandabile până la înălţimea profilului 
de tablă.
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Foile din margine se fixează cu şuruburi 
în fiecare adâncitură de montare a foii în 
lungul liniei bordurii fronton.

Amplasarea corectă a sistemelor de 
fixare pe pantă ar trebui să cuprindă 
toate punctele marginale de montaj 
şi fiecare al doilea interior al pantei 
acoperişului.

Foile de ţiglă metalică trebuie aşezate  
pe jgheabul bordurii fronton (fig 19).

12. Instalarea bordurii fronton  
    

Datorită faptului că la marginea pantei 
acoperişului există adesea o puternică 
influenţă a vântului, trebuie să ne 
amintim să instalăm o bordură fronton 
corespunzătoare. În acest caz, folosim 
BORDURĂ FRONTON ADAPT. Mai întâi, 
montăm pe şipci jgheabul bordurii 
fronton (fig. 18). Acest element trebuie 
instalat folosind cleme atât din partea 
pantei exterioare a acoperişului, cât şi din 
exterior. Înainte de a începe să acoperiţi 
acoperişul, lipiţi o garnitură  
de expansiune cu o expansiune de 
până la 3 cm pe suprafaţa inferioară 
a elementului (în funcţie de înălţimea 
profilului foii).

FIG.19

FIG.18
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FIG.20

FIG.21

Modulul inferior al bordurii se instalează 
prin fixarea acestuia în locaşurile de 
montare  (fig.20).

După instalarea modulului inferior, se 
montează primul modul superior al 
contravântuirii. Acesta este agăţat de 
jgheab şi conectat la modulul inferior prin 
intermediul orificiilor de montare 
din suprapunere (fig.21).
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FIG.22

1

3

2

5

4

7

6

8
9

10
Modulele următoare se montează 
alternativ, instalând mai întâi modulul 
inferior şi apoi adăugând modulul 
superior. Ordinea de montare este 
prezentată în fig.22.

FIG.2313. Instalare bordură perete

Primul pas este pregătirea şi fixarea de 
versanţi a sistemelor de prindere, care 
folosesc la a fixarea bordurii de perete. 
Acestea pot fi confecţionate din benzi  
de tablă îndoite în unghi drept. Deoarece 
aceste sisteme de prindere vor trebui 
să fie îndoite în etapa următoare, fixând 
cu ele bordura perete, ele trebuie să fie 
în mod corespunzător mai mari decât 
aceasta. (fig.23)
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FIG.24

FIG.22

Atunci când pregătim elementul, 
marginea sa superioară trebuie pliată 
pentru a asigura o îmbinare sigură cu 
sistemele de prindere confecţionate 
în prealabil, ce nu necesită fixare 
suplimentară. Înainte de instalare, 
elementul trebuie lipit de marginea 
acoperişului pentru a-l potrivi tipului de 
perete şi unghiului pantei acoperişului. 
Elementul tăiat şi îndoit se instalează pe 
şipci cu ajutorul unor cleme plate. Trebuie 
avut grijă în special ca elementul să fie lipit 
de perete pe întreaga sa lungime. 
Dacă este necesar să conectaţi 
elementele de pe lângă perete, 
utilizaţi suprapuneri de 50 mm, însă 
suprapunerea trebuie crescută dacă 
înclinarea pantei acoperişului este mai 
mică de 25o.
 
Apoi fixăm elementul de perete cu 
ajutorul sistemelor de prindere pregătite 
anterior (fig.24).

Sistem de 
prindere

Bordură perete

Amplasarea corectă a sistemelor de 
fixare pe pantă ar trebui să cuprindă toate 
punctele marginale de montaj şi fiecare al 
doilea interior al pantei acoperişului
(fig.25).

FIG.25
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FIG.26

Îmbinarea cu peretele se protejează  
cu ajutorul unei bare de dilataţie iar în 
caz de nevoie, se etanşează cu etanşant 
pentru acoperiş.
 
Bara de dilataţie trebuie fixată  
de perete. (fig.26)



Notiţe
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Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

PERFORATION
of sheets

Uncoiling and slitting 
SERVICES

Wall cassette &
PROSYSTHERM

INTEGRATED
PV PANELS

Flat sheets and cutting 
SERVICES

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

FLASHINGS

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

ACCESORIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

TRAPEZOIDAL
SHEETS

Roof Sandwich
PANELS

Retro roof tiles
RETRO SERIES

FLAT METAL
SHEETS

Wall Sandwich
PANELS


